
添付資料6　　飛灰の性状（参考データ）

成分 単位 西部環境工場 東部環境工場（参考）

Ｈｇ ppm 3 3

Ｚｎ ％ 0.62 0.61

Ｐｂ ％ 0.11 0.15

Ｃｄ ％ ＜0.01 ＜0.01

Ｃｕ ％ 0.04 0.05

Ｆｅ ％ 0.73 0.92

ＳｉＯ2 ％ 9.7 10.8

Ａｌ2Ｏ3 ％ 6.28 6.77

Ｎａ ％ 3.3 3.6

Ｋ ％ 4.0 4.6

Ｃａ ％ 30.2 27.4

Ｃｌ  ％ 18.0 20.2


